Budapesti Torténeti Mizeum — Kiscelli Mizeum
Polyphon zenegép burkolatanak restauralasa

Restauralasi dokumentacio
1312/11

2013 év folyaman restaurdltuk a Budapesti Torténeti Miazeum — Kiscelli Muzeum
butorgyljteményében 1évé ,,Polyphon” gyartmanyu zenegéb szekrényet..

A miitargy restaurilasit, az alkalmazott technikdkat és a felhasznalt anyagokat jelen
dokumentaciéban ismertetjik.

A restaurdlds felelds restaurdtora: ~ Fabok Baldzs restanrdtor mivéss,
Okl.sz.: I11-04/1997, MRE tags.sz.: T4-453

A restauralasban részt vettek: Fabdk Balazs és Horvath Gabor

1. A mitargy leirasa

Polyphon gyartmanya zenegép, Wahren — Leipzig, 19.
szazad utols6 harmada.

Leltari szam: BTM 85.62

Befoglal6 méreter: Magassag: 193 cm
Szélesség: 84 cm
Mélység: 53 cm

Hajtékarral felhuzhaté rugds szerkezettel mukodik, |
lyuggatott fémkorongja acélféstt penget. Eredetileg 2
krajciros pénzérme bedobasival lehetett mikodtetni €s
altaldban nyilvanos szérakozohelyeken allitottak fel. Jelen
darab a nyilvinos hizak 1951-es felszimoldsakor kertlt a gyljteménybe az egyik
Magyar utcal ,,miintézménybol”.

A zenéld szerkezetet a kozelmultban helyre dllitottak, jelenleg is miikodoképes.

A szekrény két részbdl 4ll, az alsé rész lehajthaté ajtoval nyflik, a lemezek tarolasara
szolgilt, A zenéld szerkezetet a felsé részben helyezték el, oldalra nyil6 Gvegajtajan
keresztiil lathat6 a finom kidolgozasa berendezés és a forgo lemez.




Kiilsé burkolata az impozans ,,hangszethez” ill6 diszes kidolgozast, neoteneszansz
— 6német (altdeutsch) stilusban készilt.

A burkolat feny6 alapfan di6 és diégyokér furnérozasy, a témorfa elemek di6bél,
mahagénibél és pacolt biikkfabol késziiltek. A belsé felileteket kétis furnérozassal
boritottak. A felsé rész tiveges ajtaja folott didgyokér alapon sirgaréz intarzia
felirat: [POLYPHON]

Szetkezetileg a kor asztalos technikdjanak megfelel6 megoldisokat hasznaltak:
keretbetétes szetkezetli ajtd, ollés csapozast ketetkotések, fecskefatkd fogazassal
osszedllitott kavaelemek.

A feliilet eredetileg sellak-politar felilletkezelést volt, a tomorfa elemeket a furnér
szinéhez pacoltak.

A mitargy restauralds elétt 4llapota a 1209/09 jelzetd — el6zetesen elfogadott —
restauraldsi tervezetben olvashato.

2. A restauralas lépései

Felkérésiink szerint a helyreallitas elsédleges célja a zenegép burkolatinak, azaz a
teljes szekrénynek restaurdldsa-, az eredeti megjelenés helyredllitisa, a mitargy
kiallithatova tétele volt.

Az éltalunk végzett restaurdlds a meglévé részek lehet6 legteljesebb anyagi
valésagaban  torténd megbrzése mellett  zajlott. Minden altalunk veégzett
beavatkozas, alkalmazott technika és anyag megfelel a restaurdlds médszertaninak
és etikai kovetelményeinek.

2.1. Bontas

A belsé zenélé szerkezet kiszerclése utan a szekrényt bonthat6 elemeire szedtik
szét (als6-, felsd rész, parkanyzat, ajtok).

A szétvalt, vagy részlegesen szétvilt szerkezeti kotéseket szétbontottuk, a
megmaradt enyvet alkohol befecskendezésével oldottuk fel.

Nehézséget jelentett egyes elemek utélagos muanyag ragasztoval  tortend
ragasztasinak bontisa Ezeket a ragasztasokat szerves oldészerrel oldottuk fel.

2.2. Szerkeseti kdrosoddsok helyredllitisa

A szétbontott szerkezeti kotések és illesztések ragasztasi feliileteirdl leoldottuk a
szennyezG6dést és az enyv maradvanyait, majd az eredeti helyzetnek megfeleléen
sszeragasztottuk. A témorfa részek repedéseit az eredetinek megfelel6 faanyaggal
egészitettilk ki. A t6r6tt elemeket a fentiekhez hasonlo modon ragasztottuk Gssze.
Az Ssszeszaradis miatt csokkent méreti alkatrészeket (alsé oldal, fenéklap) az
eredeti méretre egészitettiik ki, oly médon, hogy az anyagiban és felépitésében az
eredetivel azonos kiegészités a kevésbé szembetling részekre essen.




Egyes esetekben az alapfa kirosoddsainak helyreallitasahoz részlegesen fel kellett

bontani a furnérboritist, kezelni a karosoddst, majd az eredeti helyzetnek
megfeleléen visszaragasztani a furnért.

2.3. Tisztitas

A felilletet botité lazdbb- és etdsen kot6d6 szennyezbdéseket felilletaktlv
tisztitészer vizes oldatanak habjaval tavolitottuk el, sziikség szerint tobb lépésben.
A szétbontott elemek ragasztasi felileteirdl a szennyezédést €s az eloregedett
ragasztéanyag maradékit CMC vizes oldatibol készitett géllel duzzasztottuk fel.

2.4. Plasztikai hidnyok kiegészitése

Az alapfa sériiléseit és a tomorfa alkatrészek plasztikai hidnyait az eredetinek
megfelels fajtaju és szdlszerkezetd faanyaggal egészitettitk ki, oly médon, hogy a
kiegészités ragasztasi feliletét a torésfelillethez igazitjuk, majd beragasztottuk, vegul
megfelel$ formara faragtuk.

2.5. FEurnérboritas helyredllitisa

A felvalt furnérrészeket alkoholos elénedvesités utin befecskendezett forr6 enyvvel
ragasztottuk vissza az alapfara.

A furnérhidnyokat az eredetinck megfelel6 fajtaju és szalszerkezetl faanyaggal
egészitettik ki, oly médon, hogy a kiegészitést a meglévé anyaghoz igazitottuk,
majd beragasztis utin szintbe munkaltuk.

A kisebb feliileti karcokat, benyomddasokat felgdzoltitk, a megmaradd sériléseket
vizes kiegészité masszdval és szinezett javit6viasszal toltottik fel.

Az kornyezetiiktél eltérd szind kiegészitéscket a megfelelé szindre retusiltuk.

2.6. Feliiletkezelés rekonstrukcidja

A meglévé sellak-politiros felilletkezelés késébbi, a kilsé oldalon igen rossz
allapotd  volt (eloregedett, kopott, fakult), nagy felilleteken hidnyzott. A
Tulajdonossal tortént egyeztetések utin gy dontottiink, hogy elkeriilhetetlen a
killsé felilletek meglévé lakkozasinak eltavolitasa. Bzt a folyamatot oldassal
végeztik el.

Az eredeti lakkréteg viszonylag j6 allapotban fennmaradt a fels6 ajtd és a tetd
felragasztott diszei alatti felilleteken. Ez alapjan egyértelmi volt, hogy az eredet
bevonat szinezetlen sellakk politir volt, melyet a natar” fafeliiletre hordtak fel,
porustomités nélkiil (természetesen az eltéré szinG tomorfa profilelemeket
pacoltik). Nyilvinvaléva vélt az is, hogy a korabban eredetinek tartott szines
lakkmaradvanyok egy korabbi — igen szakszertitlen — atlakkozas eredménye; ezt a
réteget az el6z6 felujitds sordn eltivolitottak és csak a védett sarkokban maradt
belsle, de egyértelmien elkiiloniilt az alatta 1évé eredeti bevonat maradvanyaitol.

A biikkfabol készilt viligosabb témérfa részek eredeti pacolasat a korabbi
felajitisok soran lecsiszoltik. Ezeket a dio furnér szinéhez pacoltuk.

A helyreallitott kiils6 felilletet fél-olajjal beeresztettilk, majd szdradds utan ecsettel
¢s labdazassal hordruk fel a lakkbevonatot. Az 1j feliletkezelést az eredetinek



megfelels anyaggal — sellak gyanta alkoholos oldatival — végeztiik, a korabelinek
megfelel§ félfényes kivitelben (un. ,,dorzsolt politdrozas”), tehat sem el6zetesen,
sem a munkafolyamat sordn nem alkalmaztunk pérustomitést.

2.7. Fém részek belyredllitasa

A kibontott és leszerelt vas alkatrészeket megtisztitottuk, eltavolitottuk a korréziot
és feliiletiiket passzivaltuk.

A sargarész szetelvények dllapota j6 volt, felileti tisztitds utin elegendé volt egy
mérsékelt polirozas.

2.8. Ossedllitds

A felsé ajt6 sarkaiban 1év6 attort faragds hatterckent beragasztott vOrés textil
kés6bbi volt, lebontisa utan egy kordbbi zold textil szalait talaltuk meg, a faragis
hatoldalira ahhoz hasonlé szinti, Gj sététzold szdvetet ragasztottunk be.

A restauralis befejezéseként az eredetinek megfelelé modon osszeépitettitk az egyes
clemeket és beszereltiik a zenegép szerkezetét.

Az elvégzett restaurdlds mind = szerkezetében, mind felileti esztétikajaban

helyreallitotta a mfitargy készités kori éllapotat és megjelenését, ilyenforman
alkalmas lehet a ritka targytipus kiallitison torténd bemutatasara.




4. Felhasznalt anyagok
Bontdishoz: etilalkohol, denaturalt szesz, nitrohigito (miianyag ragaszt oldasihoz)

Tisztitashoz:  GENAPOL. Natrium-lauril-szulfat.  (felileti  szennyez&dés
eltavolitasahoz)

Eliregedett enyv eltavolitasa: Karboxi-metil-celluléz (CMC-Na) vizes oldatibol készitett
gél

Szerkexeti kdrosoddsok ragas3tasihoz, felvilt furnérrétegek megkitéséhez: glutin enyvek -
csontenyv, bérenyv.

Szerkezeti és plasgtikai hidnyok kiegészitéséhez: lucfenyd, biikkfa, di6fa, mahagoni
Furnér hidnyok kiegészitéséhez: di6, di6 gyoker, kéris furnérok
Kiegészitések retusalasihoz: Akvarell mivészfestékek, anilin alapti vizes szinezékek.

Bevonat anyagas: Fél-olaj (lenolaj, lakkbenzin 1:1 ardnyu keveréke, kb 0,5% szikkativ)
Sellak gyanta alkoholban — denaturalt szeszben — oldva.

Fém részek kongervildsihoz: Korrdzid és felilleti szennyezédések eltavolitisahoz —
Komplexon (Etilén Diamin Tetraecetsav dintrium s6ja)

Vas feluletek passzivéléséhoz — Evipass (foszforsav tartalmy, foszfatképzo

vegyiilet)

Budapest, 2013. december 20. Mensator
Mensator-Fejessteszt Ipasi-
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Keészitette: ;

Faboék Balazs
Restaurator mivész

okl.sz.: 111-04/1997,
MRE tags.sz.: T4-453



5. Fotok










Az elkésziilt zenegép



